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NOVABONE

Bioaktives Glas. Aktiviert - Stimuliert - Differenziert

Genetische Aktivierung der Knochenbildung
Starker Knochen in kiirzerer Zeit



NovaBone® ist ein bioaktiver, synthetischer Knochenersatzstoff
aus natiirlichen, korpereigenen Stoffen - Silizium, Natrium, Kalzium,
Phosphor und Sauerstoff, er gehort zur Klasse der Bioglaser.

NovaBone ist osteostimulativ, d. h. es beschleunigt aktiv den
Knochenbildungsprozess. Kritische (Schwellenwert-) Konzentrationen
ionischer Dissolutionsprodukte, die bei der Absorption von Novabone
entstehen, interagieren mit Zellen und losen durch genetische Aktivierung
und Hochregulation die Stimulation der Osteoblastenproliferation und -
differenzierung aus (1,2.4).

Das NovaBone Bioglas tragt die Bezeichnung
4585, dies steht fur Glas mit 45 Gewichtsprozent
SiO2 und einem Molverhéltnis von 5:1 zwischen
Kalzium und Phosphor. Dieses hohe Verhaltnis
von Kalzium zu Phosphor férdert die Bildung von
Apatitkristallen; Kalzium- und Siliziumdioxidionen
konnen als Kristallisationskeime fungieren.

Niedrigere Ca:P-Verhéltnisse binden sich
nicht an den Knochen. Die spezifische
Zusammensetzung von Bioglas 45S5 ist fur
biomedizinische Anwendungen optimal, da
sie der Zusammensetzung von Hydroxylapatit,
dem mineralischen Bestandteil des Knochens,
ahnelt. Aufgrund dieser Ahnlichkeit kann Bioglas
4585 in lebende Knochen integriert werden.

Alle Zelltypen der Osteoblastenabstammung
werden  auf  genetischer Ebene  durch
Schwellenwert-Dosen von Ca- und Si-lonen-
L&sungsprodukten stimuliert. Die hochregulierten
und aktivierten Gene steuern den Zellzyklus
der Osteoblasten, die die Proliferation und
Differenzierung jener Zellen begunstigen, die zur
Bildung einer mineralisierten Extrazellularmatrix,
von Osteozyten und konsekutiv neuem Knochen
beitragen (5).

NOVASTNE

Proven to Signal, Recruit, Proliferate, and Differentiate.

Signalisiert

NovaBone ist ein optimaler Knochenersatzstoff,
der die Morbiditat bei der Gewinnung autologer
Transplantate vermeidet und im Vergleich mit
autologen Knochentransplantaten aquivalente
Knochenwachstumsraten zeigt (3).

NovaBone bewirkt eine genetische Aktivierung der
Osteoprogenitorzell- und Osteoblastenrekrutierung und —
proliferation (1,2,4,5).

NovaBone wird vollstandig resorbiert und schnell durch
korpereigenen Knochen ersetzt (s).

Novabone zeigt, verglichen mit herkommlichen
keramischen Kalziumphosphat-Knochenersatzstoffen,
signifikant mehr und schnellere Knochenbildung (),

Novabone hat antimikrobielle und antibakterielle
Eigenschaften gegen Schliisselkeime der Osteomyelitis
,8). In Zeiten kritischer Antibiotikaresistenzen gewinnt
diese Eigenschaft zunehmend an Gewicht.

Rekrutiert
Proliferiert
Differenziert
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772610 1x Dosierungshandgriff

2x Kartusche 5 ml
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